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  摘要：为提高橡木的防腐耐久性，并赋予橡木美丽的色彩，首先对其进行乙酰化改性，然后分别用6种分散染料进行染

  色，探索染色温度、染色时间和染料用量，对乙酰化橡木染色和上染率的影响。结果表明，乙酰化橡木染色后的颜色与对

  应染料染色涤纶织物的颜色接近，实现了分散染料用于乙酰化改性橡木的染色，为彩色乙酰化橡木板材染色工艺参数确

  定提供参考。
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率高于对照橡木，原因是乙酰化改性削弱了橡木中的
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利用该特点进行装饰，还有待研究。
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