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摘要：为改善杨木、樟子松等人工速生林木材的材质松软等缺陷，对其进行乙酰化处理，并进行性能检测分析。结果表

明：经过乙酰化处理后，木材的热塑性提高，尺寸稳定性增强，漆膜附着力无显著变化，但胶合强度有所下降。建议对乙

酰化木材进一步进行压缩处理，以提升其密度和表面硬度等性能，满足家具，特别是厨卫家具用材料的要求。
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