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摘要：对木材在干燥过程中产生的声发射信号进行采集和特征分析，结果表明：木材干燥过程中主要采集到两种不同

类型的声发射信号：一种信号来自木材内部自由水的蒸发，与木质部导管内水分空穴化过程的声发射信号一致；另一种

信号与木材干燥过快时自身形变开裂相关。作为一种木材干燥质量的控制方法，测量和分析声发射信号，可为木材干燥

温度和湿度的控制提供依据，实现防止木材干裂、提高木材干燥质量的目的。
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数，信号特征值与表1记录一致，在显微镜下可以观
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