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摘要：为了降低人造板释放挥发性有机化合物(VOC)的检测成本，设计并制作了15 L小型环境舱，进行中密度纤维板

VOC的主要成分及其释放趋势的检测和考察，并与1m3环境舱检测数据进行对比。结果表明：芳香烃、烷烃和烯烃是

中纤板的主要挥发性有机化合物，小型环境舱检测TVOC和芳香烃类的质量浓度值略高于大型环境舱，小型环境舱性

能符合要求，可用于人造板释放VOC的检测。
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