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  摘要：利用竹材液化产物树脂发泡，制备新型墙体材料。在已进行竹化液化和树脂化优化工艺试验的基础上，通过单

  因素试验，筛选出发泡剂为正戊烷；再通过正交试验，分析发泡剂、填料和固化剂等用量，对发泡材料表观密度和压缩强

  度的影响。在试验得出优化工艺的条件下，制得发泡材料的表现密度约0. 14 g/cm3，压缩强度达454.5 kPa。
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片制样，用扫描电子显微镜(SEM)观察表面和断面。
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较低，在实际生产中，添加量10～15份为宜。
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