
云实科部分树种附物纹孔附物的性质

李闺晖 译

经组织化学和选择性萃取法对云实科某些树种

附物纹孔的研究表明
:

附物主要是由按化多糖类组

成
。

这一结论推翻了附物由木素和纤维素组成的传

统观点
。

前人对附物作了许多研究
,

侧
1主要认为附物

是沉积于原生质层与细胞壁之间的活性原生质体钓

衍生物
。

关于附物究竟是细胞壁的组成部分还是细

胞质的组成部分
,

过去的文献中一 直 有 分 歧
。

为

此
,

本文从组织化学角度对云实科的附物作了深入

探讨
,

、

试验材料是取云实科的羊蹄甲属
、

云实属
、

决

明属
、

考尔维尔氏属
、

凤凰木属等的根和茎
。
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生壁的木素以红色背景被衬托出来
,

附物呈鲜明的
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而
,

用 10 %的氢氧化钠 (或钾 ) 的热溶液浸泡一天

以上
,

取出冲净后祷着色
。

除羊蹄甲属外
,

几乎所有的属都有附物存在
。

附物均出现非木素性质的着色反应
。

几个着色反应

粉红色 附物是溯撇蓝绿色
,

甲苯胺蓝。
竺些木

素和梭化多糖类厂木素暗蓝色
,

附物是紫红色 ,o 依

据上述反应原理
:

甲苯胺蓝 o能使木素变成蓝 色
,

使竣化多糖类呈紫红色 ; 番 红
一 “ “ tr a

蓝 能 使 木索

变成红色
,

使非木素部分呈蓝色 , 爱尔新蓝可使竣

化多糖类着蓝绿色
,

可知
:

附物一定属于非木索成

分
,

而且是由玫化多糖类组成
。

.

在热碱浓处理中
,

附物不是全部被除去就是以

分散
、

无定形状态残留下来
,

,

这些残刹勿并不吸收

竣化多糖类能吸收的染剂
,

它们或许是代表来自细

胞质的其它成分
。

这进一步证实了附物是由狡化多

糖类组成的观点 ; 木试验结果还证实了附物不属于

细胞壁的成分
,

因为附物并无一般细胞壁的纤丝状

骨架结构 ; 萃取法也表明附物中不具骨架结构
,

但

却发现了附物中的数化多糖类似乎是以无定形状态

出现
。

有趣的是以前就有人部分证实了这些观点
。
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但术素不、 色 ;
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用于生产
,

使热压时间缩短了60 %
。

此法将蒸汽经

多孔热压板注入板坯
,

压成的板经真空处理除去蒸

汽和其它气体
。

此法因加速了胶粘剂的固化
,

使成

板中游离甲醛量减少
,

再经真空处理进一步降低了

板中的游离甲醛量
。

为降低甲醛释放员
,

开发了多种新型固化剂
。

但它们的使用亦受单板和热压条件的影响
。

从表 2

可见
,

随着热压温度的提高
,

甲醛释放量降低
。

表

3则显示了单板的木材树种的影响
。

西德特别重视限制板材的甲醛释放量是因为在

建筑中大量使用刨花板言在很多场合只有 E ; 级板才

获准使用
。
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