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表2 C C A处理的各种木材的蛀害率 ( % )

C C A处理

树种
下层

一{- 兰
一竺一

平均 1上层 1下层 {平均

铁线外套

大塑料管

相思树

大叶寸安

拟赤杨

柿 树

鸭脚木

木英红豆

南岭锥

木麻黄

冬

香楠桐木枫闽荷泡

éō-610-15
·

-l6l9ō-610
下

111层上

1 一 5

木片序号

图 1 木片装框方式及其顺序
吊皮锥

马尾松

::

4557

木杉冈杉柳青

而选蛀害严重剖面
,

沿长度方向等距离划 四 条横

线
。

皿出划线上所蛀孔宽度总和
,

取其平均值与木

片宽度百分比来表示 (称为蛀害率 )
,

并参考欧洲

标准关于海生软体动物蛀害分类方法 (根据x 射线

拍片测定的数值 )
,

评定蛀害等级
。

结果及讨论

1
.

cC A处理的 19 种木材
,

在浸水 l气个 月
、

距

海面 Zm深范围内
,

经四次检查
,

寄生在木片上的附

着生物 约有 藤 壶 类 ( B al an us
s P

.

)
、

海 螺类

( P y r e ” e s p
.

)
、

苔醉虫类 (M e m b r a n i p o r a

s夕
.

)等 10 类
,

在第一次检查时只见到藤壶和海螺
,

苔醉虫只在个别木片上附着
,

藤壶的覆盖面积不大

( 3一 5 % )
,

随着浸水时间的延长
,

附着生物的

种类和覆盖面积亦呈增加趋势
。

装在下层的木片
,

授盖面积也较多
。

附着生物对船的航行速度有影响
,

但对防止海

生钻孔动物的侵入有一定帮助
。

2
.

198 9年 5月底
,

试验全部结束
,

将上下层剩

余的 17 种木片 (山枣和香樟在浸水一年后均已蛀坏

掉落) 剖开检查
,

并经厦门大学海洋系鉴定
,

海生

钻孔动物 9 9%为船蛆 ( T e r e d o n a 口a l i s ) ,

马 特

海笋 ( M a r t e s f a s t r i a r a ) 只占 i %
,

蛀害率如表

本栏内数字系从 X 一 射线照片上测得
。

种木材除拟赤杨为严重蛀害外
,

均被蛀坏
。

柳杉
、

杉木和马尾松边材所以能保持完好 无

损
,

主要是由于它们吸药量较多
。

因此
,

C C A处理的木材
,

如欲使其具有良好的

抗蛆能力
,

据国外报导
,

可从通过提高 药 液 浓度

(从 2 %增加到 6 一 10 % )
,

增加吸收量 (印度认

为最低 16 公斤 / 立方米
,

北美则提出12
.

8一 40 公斤

/ 立方米最好
,

) 以及改进浸注工艺等
。

3
.

用二嗅丙醇处理的四种木材
,

在浸水 12 个月

后
,

除荷木为严重蛀害 ( 48 % )外其余均已超过 50 %

属于蛀坏等级
,

说明没有抗蛀效力
。

根据表 2 可知
,

用 2 % C CA加压浸注处理的 19

种木材
,

只有柳杉
、

杉木和马尾松边材能在海水中

经受 18 个月而完全不被钻孔动物侵害
,

泡桐轻微蛀

害
。

荷木在浸水 12 个月时
,

受到轻微蛀害
。

其余各

小 结

1
.

厦门距海面 Z m深范围内侵害 19 种被试 木材

的钻孔动物中
,

99 %为船蛆
,

马特海笋只占 1 %
,

主要附着生物为
:

藤壶
、

苔醉虫
、

跺赢蜚
、

牡蜗
、

海螺
、

海鞘及浒苔等
。

2
.

用 2 % CC A加压浸注处理的 1 9种木材经 18 个

月的海洋现场试验后
,

只有柳杉
、

杉木和马尾松边

材不受钻孔动物蛀害
、

泡桐有轻微蛀害
。

荷木在 12

个月内受轻微蛀害
,

其余木材均无抗蛆效力
。

3
.

用二澳丙醇涂刷处理的 4 种木材经 12 个月的

现场试验
,

均不具抗蛆效力
。


